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Více-komponentní TVÚ

Obr. 1a, b, c: Více-komponentní vlákenné útvary – řezy více-komponentí přízí
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Definice
Textilní vlákenný útvar = vlákenná soustava, vlákna jsou v přímém
kontaktu s ostatními

Dělení TVÚ z hlediska

o hierarchie struktury - jednoduché (příze, rouna)
- složené (pleteniny, tkaniny)

o druhů vláken - jedno-komponentní
- více-komponentní
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Výchozí veličiny
n komponent  i = 1, 2, 3, …, n

o hmotnost i-té komponenty mi [kg]

o hmotnostní podíl komponent gi [-]

o měrná hmotnost i-té komponenty ρi [kgm-3]
o jemnost vláken i-té komponenty ti [tex]
o střední délka i-té komponenty li [mm]
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Definice
V jednotce hmotnosti směsi definujeme:
o objem i-té komponenty Vi [m3kg-1]       Vi = gi / ρi

o střední měrná hmotnost směsi ρ [kgm-3] (vážený harmonický průměr)

o objemové podíly komponent vi [1]
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gi [-] hmotnostní podíl komponent, i [kgm-3] měrná hmotnost i-té komponenty.
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Výchozí veličiny

o souhrnná délka vláken i-té komponenty  Li [tex-1]

o souhrnná délka vláken všech komponent ve směsi L [tex-1]

o střední jemnost vláken ve směsi t [tex] (vážený harmonický průměr)

gi [-] hmotnostní podíl komponent, ti [tex] jemnost i-té komponenty.
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Definice

o Délkový podíl i-té komponenty λi [-]

o Počet vláken i-té komponenty ni [g-1]

o Celkový počet vláken ve směsi n [g-1]

gi [-] hmotnostní podíl komponent, Li [tex-1] souhrnná délka vláken i-té komponenty, L [tex-1] souhrnná
délka všech vláken ve směsi, ti [tex] jemnost i-té komponenty, t [tex] střední jemnost vláken ve směsi.
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Definice

o střední délka vláken ve směsi l [mm] (vážený harmonický průměr)

o četnostní podíly komponent i [-] (pozor! neplést i [-] „ný“ s vi [-] „malé v“)

i [-] délkový podíl i-té komponenty, Li [tex-1] souhrnná délka vláken i-té komponenty, L [tex-1]
souhrnná délka všech vláken ve směsi, li [mm] střední délka vláken i-té komponenty, n [-] celkový
počet vláken ve směsi, ni [-] počet vláken i-té komponenty .
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Definice
o povrch vláken i-té komponenty Ai [m2kg-1]

o měrný povrch vláken i-té komponenty ai [m2kg-1]

Li [tex-1] souhrnná délka vláken i-té komponenty, pi [mm] obvod příčného řezu i-té komponenty, gi [-]
hmotnostní podíl i-té komponenty, di [mm] průměr i-té komponenty, ti [tex] jemnost i-té komponenty, qi
[-] tvarový faktor i-té komponenty, i [kgm3] měrná hmotnost i-té komponenty, si [mm2] plocha příčného
řezu i-té komponenty.
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Definice
o střední měrný povrch a [m2kg-1]

o podíly povrchů komponent αi [-]

ai [m2kg-1] měrný povrch vláken i-té komponenty, Ai [m2kg-1] povrch i-té komponenty, gi [-] hmotnostní
podíl i-té komponenty.
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